
Ćwiczenia Laboratoryjne z Wytrzymałości Materiałów 

 

Wytyczne do sporządzenia sprawozdania z ćwiczenia nr 3: 

Próba udarności metali  

Norma: 

PN-EN ISO148-1:2010, Metale, Próba udarności sposobem Charpy’ego, Część 1: Metoda badania 

 

I. ZAWARTOŚĆ SPRAWOZDANIA 

1. Cel ćwiczenia, 

2. Schemat ideowy stanowiska badawczego, 

3. Rysunek wykonawczy próbki, 

4. Rysunek próbki po zniszczeniu – opis złomu, 

5. Wartość udarności z podaniem błędu, 

6. Wnioski. 

 

 

II. WYTYCZNE OGÓLNE: 

 

1. Na pierwszej stronie sprawozdania należy umieścić tabelę nagłówkową. 

2. Rysunki wykonać w ołówku. 

3. Wykresy wykonać na papierze milimetrowym. 

4. Wyniki, w wiarę możliwości, zestawiać w tabelach. 

5. Sprawozdanie należy wykonać czytelnie – SPRAWOZDANIA NIECZYTELNE ZOSTANĄ 

ODRZUCONE. 

 


